
          TIEFBAUAMT GRAUBÜNDEN / Sektion Materialtechnologie

          Anerkannte Typenprüfungen für Asphaltmischgut /GEl
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AC 8 N 11.09.23 --- --- 30.06.20 15.02.24 --- 29.01.24 21.05.19 05.12.20 21.06.19 08.07.19 12.08.19
100/150 100/150 100/150 100/150 100/150  100/150

RA (15%) 
70/100 70/100 100/150

AC 8 S 27.06.19 --- --- 30.07.20 15.02.24 24.09.19 29.01.24 --- --- --- --- 10.08.19
100/150 100/150 50/70 45/80-65   50/70 50/70

AC 8 H 27.06.19 --- --- 30.09.21 --- 24.09.19 --- --- --- --- --- ---
100/150 100/150 45/80-65   

SMA 8 28.08.19 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
PmB 65/105-

60 (CH-E)
SDA 8 - 12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10.08.19

PmB 
45/80-65   

AC 11 N 26.10.23 --- --- 09.08.23 15.02.24 --- 29.01.24 --- --- --- 08.07.19 12.08.19
100/150 100/150 70/100 70/100       

RA (15%)
100/150 100/150

AC 11 S 28.08.19 --- --- --- --- --- 29.01.24 --- --- --- --- 10.08.19
100/150 50/70 50/70

AC 11 H 28.08.19 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10.08.19
100/150 45/80-65   

AC 16 N --- --- --- --- --- --- --- --- 03.12.20 --- --- 12.08.19
70/100     

RA (15%)
100/150

AC TD 16 L 31.03.20 --- 02.12.20 09.12.20 15.02.24 --- 29.01.24 14.04.21 --- --- --- ---
100/150       

RA (50%)
100/150    

RA (50%)
100/150   

RA (20%)
100/150    

100/150      
RA (20%)

100/150   
RA (10%)

AC B 16 S   20.01.21 --- --- 23.10.20 15.02.24 --- --- --- --- --- --- ---
70/100 100/150   

RA (15%)
PmB 

45/80-65 

AC B 16 H 20.01.21 --- --- --- 15.02.24 --- --- --- --- --- --- ---
70/100 PmB 

45/80-65 
(CH-E)

AC B 22 S 16.11.23 --- 28.06.21 30.06.20 15.02.24 --- 29.01.24 --- --- --- --- ---
65/105-60    
RA (40%)

100/150    
RA (40%)

65/105-60  
RA (15%)

70/100
PmB 45/80-
65 RA (30%)

AC B 22 H 16.11.23 --- --- 30.06.20 15.02.24 --- 29.01.24 --- --- --- --- ---
65/105-60    
RA (40%)

65/105-60  
RA (15%)

PmB 
45/80-65 

PmB 25/55-
65 RA (30%)

AC T 16 N 31.03.20 --- 02.12.20 30.06.20 15.02.24 --- 29.01.24 06.04.21 05.12.20 --- 08.07.19 12.08.19
100/150       

RA (50%)
100/150    

RA (50%)
100/150   

RA (20%)
100/150 100/150      

RA (20%)
100/150   

RA (10%)
100/150   

RA (25%)
100/150 100/150

AC T 16 S 20.01.21 --- --- 23.10.20 15.02.24 --- --- --- --- --- --- ---
70/100 100/150   

RA (15%)
PmB 

45/80-65 

AC T 16 H 20.01.21 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
70/100

31.03.20 --- 02.12.20 17.12.20 15.02.24 --- 29.01.24 06.04.21 21.12.20 --- 06.08.19 12.08.19
70/100 

RA (50%)
70/100     

RA (50%)
100/150   

RA (20%)
100/150

100/150
RA (30%)

100/150   
RA (10%)

70/100   
RA (25%) 100/150 100/150

AC T 22 S 16.11.23 --- 28.06.21 30.06.20 15.02.24 --- 29.01.24 --- --- --- --- ---
65/105-60    
RA (40%)

100/150    
RA (40%)

100/150   
RA (20%)

70/100       
50/70

RA (45%)
AC T 22 H 16.11.23 --- --- 30.06.20 --- --- 29.01.24 --- --- --- --- ---

65/105-60    
RA (40%)

100/150   
RA (20%)

PmB 45/80-
65 RA (30%)

AC F 22 Catram 30.01.20 30.01.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(TBA GR) 
20/30..35/50   

RA (85%)
20/30..35/50  

RA (85%)

Legende:
Gelb Aktualisierte bzw. neu hinzugefügte Asphaltsorten
Grün Anerkannte Typenprüfungen

100/150 verwendetes Bindemittel bei der Typenprüfung 
E.i.B Typenprüfung in Bearbeitung

Datum = Berichtsdatum der Typenprüfung
Fett = Mischgutsorten gemäss Belagskonzept TBA GR

AC TD 16 L =Tragdeckschicht gemäss BB2, TBA GR
RA = Anteil an Zugabe Asphaltgranulat in %

26.02.2024

AC T 22 N 
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